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MAARUKAN PAIVAKODIN SISAILMA- JA
RAKENNETEKNISET TUTKIMUKSET
VALMISTUNEET

TUTKIMUKSET VALMISTUNEET

Maarukan péaivakodissa tehtiin sisdilma- ja rakenneteknisia tutkimustoita kevaan 2019
aikana. Tutkimuksissa pyrittiin selvittam&&n sisailmaan vaikuttavia olosuhteita ja
rakenteiden kuntoa ja nykytilaa. Tutkimukset suoritettiin onnistuneesti, rakenteista |dydettiin
kohtia, jotka vaativat korjauksia.

Kosteusmittaukset ja kosteushavainnot

Pintakosteusmittauksia tehtiin koko rakennuksen alueelle, tarkentavissa
kosteusmittauksissa havaittiin kosteutta alapohjarakenteessa ja muovimattojen alla, mutta
vain lahinna henkilokunnan sosiaalitiloissa ja keittiossa pienella alueella. Muovimattojen
liimoissa ja matoissa havaittiin vaurioita nailla alueilla. Kosteutta rakenteisiin on voinut
paasta mahdollisesti alun perin huonosti toteutetusta maanvastaisen seinarakenteen
ulkopuolisesta vedeneristeestd. Maanvastaisesta seinarakenteesta on voinut paasta
kosteutta my6s maanvastaisen seinan vieressa oleviin valiseindrakenteisiin alaosiin, naista
yhdesta (leikkihuone) l6ydettiin mikrobikasvustoa seinan alaosasta. Havaitut vauriot ovat
paikallisia, pienille alueille sijoittuvia, mutta vaativat korjaustoimenpiteita.

Alakaton ylapuolella havaittiin pienella alueella kosteusjalkia yhden tuulikaapin kohdalla,
muita vaurioita tai mikrobikasvustoa ei havaittu ylapohjatiloissa.

Ikkunoiden alakarmeissa havaittiin kosteusjalkid, kosteutta voi paasta ikkunarakenteiden
sisédlle viistosateesta epatiividen karmirakenteiden lapi. Lisaksi salin seinarakenteen
aaneneristysmateriaalissa havaittin hieman mikrobikasvustoa, johtuen seinarakenteen
kosteusrasitteesta.

lImanvaihdon toiminta ja kuitulahteet

llImanvaihdon poistoilman paatelaitteissa havaittiin  polykertymaa, sekd yhdessa
huonetilassa alipaineisuutta ulkoilmaan nahden. limanvaihdon toiminnassa muuten ei
havaittu poikkeamia. Alapohjan tiiveytta on parannettava mm. alapohjan luukkujen kohdalla,
jotta ilmavuodot alapohjatilasta saadaan estettya.
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Rakennuksessa havaittin  kuituldhteita, joista voi paasta kuituja siséilmaan.
Pinnoittamattomia kuitulevyja on alakattotiloissa. Kuitenkaan sisdilmasta tehdyissa
kuitulaskeumamittauksissa ei havaittu toimenpiderajoja ylittavia maaria kuituja.

Korjaukset ja jatkotoimenpiteet

llImanvaihdon toimintaa, kanavien nuohoustarvetta ja polykertymia on jo selvitetty
tarkemmin paivakodissa tutkimuksen jalkeen. Kanavat olivat sisapuolelta siistit ja edellinen
nuohous on tehty vuonna 2015, nuohoustarvetta ei taltd osin ole. Poistoilmanvaihdon
venttiileistd poistetaan irtopolyt pinnasta kesan aikana. Tutkimuksissa havaitun yhden
huonetilan alipaineisuutta on mygs tarkastettu, alipaineisuutta ei havaittu enaa.

Jatkotoimenpiteiden valmistelut aloitetaan syksylla, jolloin tarkemmat korjaustoimenpiteet ja
korjausaikataulut varmistuvat.



